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EN IEO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

> 35.000 ciclos (A)

UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Urdimbre: 1.600 N - Trama: 910 N
A

UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D ; A mejor valor

Urdimbre: 2 mm - Trama: 2 mm

A

UNE EN ISO 13936-2:2004

Escala A-D: A mejor valor

UNE EN 14465:2004 +A1:2007

Escala A-D ; A mejor valor

Se recomienda lavado en seco

-Lavado en hiumedo es posible en
programas delicados a baja temperatura.

- Remover el polvo con un cepillo suave o
aspiradora

- En caso de manchas, utilizar un pafio
hdmedo con jabdn neutro adecuado para
terciopelos o tapicerias

- Limpiar y luego enjuagar con el trapo
siempre en el mismo sentido. Dejar secar
al aire.

- Usar vaporera por la parte trasera para
eliminar las posibles arrugas.

textile research institute: CU-1099839

Material 55% Acrylic - 45% Polyester
Width 280cm + 2%
Roll lenght +20 mts
Weight 350 gr/m? + 5%
7-8 +1
EN ISO 105-B02:2014
Light fastness Method 2 scale 1-8; 8 best value
. > 35.000 cycles (A)
Abrasion UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
resistance Scale A-C; A best value
5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Pilling Scale A-D; A best value
Warp: 1.600 N - Weft: 910 N
A
Breaking UNE EN ISO 13934-1:2013
strenght Scale A-D ; A best value

Seam slippage
resistance

Upholstery
classification

Maintenance

Warp: 2 mm - Weft: 2 mm
A

UNE EN ISO 13936-2:2004
Scale A-D: A best value

UNE EN 14465:2004 +A1:2007
Scale A-D ; A best value

Dry cleaning recommended.

- Remove dust with a soft brush or
vacuum cleaner.

- In case of stains, use a damp cloth with
neutral soap suitable for cleaning of
velvet or upholstery products.

- Clean and then rinse with the cloth
always in the same direction. Let it air
dry.

- Use a steam machine on the back to
remove any wrinkles.
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