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RECICLABLE

EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
>20.000 ciclos (B)

UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Urdimbre: 2.300 N - Trama: 1.200 N
A

UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D; A mejor valor

a, =045
UNE EN ISO 11654:1998
=0,71

UmﬁEOEN 1793-1:2017

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)

A: B1DIN 4102 (B-1)

USA: NFPA 701

Puede obtenerse:

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

20190K1482 AITEX

Tested fo harmfulsubstances
wLoeko-tex.comistandard100

textile research institute: cu 1099839

Material 100% Polyester FR
Width 295cm + 2%
Roll lenght 30 mts
Weight 250 gr/m? + 5%

4-5

EN ISO 105-B02:2014
nght fastness Method 2 scale 1-8; 8 best value

. > 20.000 cycles (B)

Abrasion UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
resistance Scale A-C; A best value

5 (A)

EN ISO 12945-2:2000
Pilling Scale A-D; A best value

Warp: 2.300 N - Weft: 1.200 N

A
Breaking UNE EN ISO 13934-1:2013
strenght Scale A-D; A best value

a, =045

UNE EN ISO 11654:1998
Acoustic Qoo =0,71
absorption UNE EN 1793-1:2017

Fire resistance
certifications

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)
GER: B-1 DIN 4102 (B1)

USA: NFPA 701

Can meet:

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)




