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Composition
Composición

35 % Recycled Cotton

40 % Viscose 17 % Linen

8 % Polyester

Weight

Peso
550 g/lm - 395 g/m2

± 5%

Width

Ancho
140 cm (±2%)

Roll length
Longitud pieza ± 35 m

Pilling
5 (A)

EN ISO 12945-2:2020
SCALE A-D; A, best value

Abrasion Resistance
Resistencia a la abrasión

500.000 Cycles (A)
Change of appearance

30000 c: 5

EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
SCALE A-C; A, best value

Seam slippage resistance
Resistencia a las costuras

Warp: 2,10 mm

Weft: 3,10 mm
(A)

EN ISO 13936-2:2004
SCALE A-D; A, best value

Breaking strenght
Resistencia a la tracción

Warp: 750 N

Weft: 1100 N
(A)

EN ISO 13934-1:2013

washing machine (30ºc)
Estabilidad dimensional
al lavado doméstico (30ºc)

Warp: 3 % (±3%)

Weft: 3 % (±3%)

DABEDAN S.L. · dabedan@dabedan.com · +34 932 076 785 · www.dabedan.com
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SCALE A-D; A, best value

Dimensional stability

35%

CV 

40 %

RECYCLED CO______              

35 %

MADE I N

BARCELONA

PES 

8 %

LI 

17 %

(A)
EN 14465:2003/A1:2006

SCALE A-D; A, best value

Upholstery classification
Clasificación tapicería
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